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 ژن يآرگون و اکس يپلاسما يسازش آمادهيات پياثر عمل

 د شدهياکس يابيبازسلولز ل يبر مقدار کربوکس

 +*گلسردو ياکبر يعاطفه افروزان بازقلعه، مجتب
 ايران ،، دانشگاه گيلان، رشتيو مهندس ي، دانشکده فنينساج يگروه مهندس

تواند منجر به  يمه پلاسما است که يها در معرض تخلاصلاح سطح مواد قرار دادن آن يهااز روش يکي :چكيده
 ست ماده،يک زيسلولز و سلولز اصلاح شده به عنوان  مر شود.يد در سطح پليجد ييايميو ش يکيزيف يهايويژگجاد يا

 ژه ياست. به و ي، مراقبت سلامت و داروسازيپزشک يهامصرفکاربرد در  يبرا دلخواهي يهايويژگ يدارا
  يست سازگاري، زييايت ضد باکتريت جذب در بدن، خاصي: قابلمانند يابرجسته يهايويژگل يشده که به دل ديسلولز اکس

 يپلاسما يش آماده سازيات پير عمليثأت پژوهشن يدر ا مورد توجه قرار گرفته است. يريب پذيست تخريو ز
نه يط بهيشرا نخست قرار گرفت. يد بررسشده مور يابيد بازياکسسلولز ل نمونه يژن بر مقدار کربوکسيآرگون و اکس

د و يغلظت اس گوناگون يمقدارهادر  Cu-3HNOش ياکسا سامانهشده با استفاده از  يابيش سلولز بازياکسا يبرا
 ش يافزا FT-IRز يون و آناليتراسياز ت به دست آمده يهانتيجهشد.  يل بررسيش بر مقدار کربوکسيزمان اکسا

 سوييژن  نشان داد. از ياکس يبا پلاسما يش آماده سازيجه پيدر نت % 9/16به  % 8/12ل را از يکربوکس يهاگروه
اند، آرگون قرار گرفته يش تحت اثر پلاسمايش از اکسايکه پ ييهادر نمونه (% 02/10) ليکاهش مقدار کربوکس

 يهاب سطح نمونهيتخرژن سبب يآرگون و اکس يپلاسمابا  يش آماده سازيپ، SEM تصويرهايده شد. با توجه به يد
 ات پلاسما نشان نداد.يپس از عمل يدر ساختار بلور را يچ اختلافيه XRDز يسلولز شده است. آنال

 ش؛ پلاسما.يست ماده؛ سلولز؛ اکسايز :هاي كليديواژه

KEYWORDS: Biomaterial; Cellulose; Oxidation; Plasma. 
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 .گلوکز آن یسلولز و واحد تکرار شونده  يساختارمولکول ـ1شکل 
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Cu-3HNO

 بخش تجربي
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 شده يابيد بازياکسسلولز  يسازآماده
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 ز ساختاريآنال

به منظور  Nicolet 560( FT- IR) فروسرخ يف سنجيط
ن منظور نمونه يبد .شدنمونه استفاده  يساختار يهاريتغ يبررس
 يبراشفاف از نمونه  يقرص KBrخرد و و سپس توسط  يچيبا ق

 دست آمد.هانجام تست ب
ها نمونه يبلورسطح و ساختار  ريخت شناسي يبه منظور بررس

 XRDز يو آنال SEM يروبش يکروسکوپ الکترونيب از ميبه ترت

 استفاده شد.

 (1)  Pretreatment         (2)  Central composite design 
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 .یمرکب مرکز يد شده با استفاده از طراحياکس یهابه دست آمده در نمونه یهاجهـ نتي1جدول 
(B) (A)

 جه ها و بحثينت

AB

/ / /
Carboxyl A B   7 69 2 66 2 81

/ / /
AB A B 2 20 69 1 31 112  

ANOVA

2R

2R

2R 

P

(1)  R-Square 
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 .( مدل سطح پاسخ درجه دومANOVAانس )يز واريآنال یهاـ نتيجه2 جدول
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 .ليد بر مقدار کربوکسيش و غلظت اسير زمان اکسايثأت ـ2شکل 
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 تغيرهای مستقل.سازی مـ مقدارهای پيش بيني شده به منظور بهينه2 جدول

 ب( و ثانيه ) 600تحت اثر پلاسمای ارگون به مدت  ويسکوزی خام )الف( و نمونه ويسکوزی نمونه SEM ـ تصويرهای3شکل 
 .ثانيه )ج( 600تحت اثر پلاسمای اکسيژن به مدت  ويسکوزی نمونه

 .]11[ مکانسيم اکسايش سلولز و تشکيل گروه های آلدهيد و کربوکسيل ـ4شکل 

  يريجه گينت

SEM

FT-IR
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( نمونه ی پلاسما B( نمونه ی خام، )A، )FT-IR طيف های ـ 5شکل 
( نمونه ی D( نمونه ی اکسيد شده و )Cاکسيد شده، ) -آرگون

 .اکسيد -پلاسمای اکسيژن

خام و نمونه ی تحت اثر  ويسکوزی نمونه XRDهای طيف ـ 6شکل 
 .ثانيه 600پلاسمای آرگون و اکسيژن به مدت 

Cu-3OHN21/1/6139 پذيرش : تاريخ   ؛   18/11/4139 دريافت : تاريخ
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